
Afzender

Kiwa BDA Testing B.V.
Avelingen West 33­35­37
4202 MS Gorinchem
Nederlands
+31 (0)183 669 690
www.bda.nl

Contact

Koert van Zee
Koert.van.Zee@kiwa.nl
+31 (0)183 669 690

Gerelateerde producten

Sterktebepalingen

Beloop­ en begaanbaarheid
van isolatiematerialen

Weekmakergehalte

Afschuifsterkte lasverbinding

Nageldoorscheursterkte

Warmtegeleidingscoëfficiënt

Fluorescentiemicroscopie

Koude­buigproef

Dynamische
windbelastingsproef

BDA Brushing Tester

Druksterkte

Delaminatiesterkte

Brandproeven op daken

Thermoshock

Kunstmatige veroudering en
verwering

Bepalingen van trek­ en rekeigenschappen, scheursterkte, weerstand tegen pelllen en tegen afschuiven van

lasverbindingen.

Referenties

EN 12310, EN 12311, EN 12316, EN 12317

ISO 34, ISO 37, ISO 527

Etc.

Pelsterkte lasverbinding
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